Gasschweif3en

(D Sauerstoffflasche mit Druckminderer
(@ Acetylenflasche mit Druckminderer
(® Sauerstoffschlauch

MANUELLE SCHWEISSPROZESSE

(@ Acetylenschlauch (7)) SchweiBdiise
(® SchweiBbrenner
(® SchweiBstab

Kurzbeschreibung

Die Warmequelle ist eine Flamme, die mit dem Brenngas Acetylen
(C,H,) und Sauerstoff (O,) erzeugt wird. Die Gase strémen durch den
Schweil3brenner im Mengenverhéltnis 1:1. Chemische Reaktionen dieser
Gase untereinander erzeugen nach der Entziindung eine Flamme,
die dicht hinter dem Flammenkegel eine reduzierende Flammenzone
aufweist. Die Hochsttemperatur betragt 3200 °C. Die vollstandige
Verbrennung von Acetylenbestandteilen erfolgt in der Beiflamme

mit zusatzlichen 1,5 Teilen Luftsauerstoff. Die Schweil3flamme wird
entlang der Fuge gefuhrt und schmilzt die zu verbindenden Flachen
auf. Gleichzeitig wird in die Schmelzzone von Hand ein Schweil3stab
(Schweil3zusatz) gebracht, der abschmelzend die Schwei3fuge fillt.
Die reduzierend wirkende Flammenzone umhdllt das Schweil3bad bis
zum Erstarren und schutzt es vor Lufteinfluss.

Anwendungsbereiche

Universelles Verbindungsschweil3en in allen Positionen an dinnwandigen
Blechen und Rohren aus legierten und unlegierten Stahlen mit Dicken
bis 6 mm; bevorzugt im Rohrleitungsbau, Karosseriebau, Installationsbe-
reich und bei Reparaturschwei3arbeiten; durch das getrennt steuerbare
Aufschmelzen des Grundwerkstoffs und das Abschmelzen des Schweif3-
stabs auch bei ungenauer Nahtvorbereitung zur Herstellung fehlerfreier
Schweil3n&hte anwendbar.

Typische SchweiBdaten

Gasverbrauch: je Millimeter Werkstlckdicke etwa 100 I/h

Acetylen und Sauerstoff (Gaseverbrauch ist
abhé&ngig von der Flammengroi3e)

Abschmelzleistung: bis 0,5 kg/h

Gebrauchsstellenvorlage
Schweiflamme
@ Werkstlck

Metall-Schutzgasschweif3en

(D) Netzanschluss

(@ SchweiBstromquelle

(3 Drahtelektrodenspule

(@) Schutzgasflasche mit Druckminderer
(® Schutzgasschlauch

(® Schlauchpaket

@ SchweiBstromriickleitung
Werkstiickklemme

(® SchweiBbrenner

Lichtbogen

Kurzbeschreibung

Die SchweiBanlage besteht aus Schwei3stromquelle, Schutzgasver-
sorgung, Drahtférdereinrichtung, Steuereinheit und Schlauchpaket mit
SchweiBBbrenner. Dem SchweiBbrenner werden durch das Schlauchpaket
Schutzgas, SchweiBstrom und als Schwei3zusatz eine Drahtelektrode
zugefiihrt. Uber Gleitkontakt wird im Stromkontaktrohr des SchweiBbren-
ners der Schwei3strom in die Drahtelektrode geleitet. Es entsteht ein
sichtbar zwischen Elektrode und Werkstlck brennender Lichtbogen.

Die Drahtelektrode schmilzt tropfenférmig ab. Die Zufuhrung des
Schweif3stroms unmittelbar vor dem Lichtbogen ermdglicht es, die
Drahtelektrode mit einer hohen Stromstérke zu belasten (zum Beispiel
eine Drahtelektrode mit 1,0 mm Durchmesser und einer Strombelast-
barkeit von 40 bis 220 A). Dadurch lassen sich diinne wie auch dicke
Querschnitte fehlerfrei und wirtschatftlich verbinden. Beim Schweif3en

von Nichteisenmetallen wird das Schwei3bad durch inerte Schutzgase
(Edelgase wie Argon, Helium) vor Luftzutritt geschutzt. Der Prozess heif3t
dann Metall-Inertgasschwei3en (MIG). Beim Schweil3en unlegierter und
legierter Stahle verwendet man aktive Schutzgase (Kohlendioxid, Gemi-
sche aus Argon und Kohlendioxid und/oder Sauerstoff). Der Prozess heif3t
dann Metall-AktivgasschweiBen (MAG).

Anwendungsbereiche

Unlegierte und legierte Stahle (MAG), Aluminium und andere Nichteisen-
metalle (MIG); in allen Positionen anwendbar, an Bauteilen mit Dicken
zwischen 0,6 und 100 mm; Seitenluft kann die Schutzgasabdeckung
stéren (das SchweiBen unter Baustellenbedingungen ist problematisch);
grof3er Anwendungsbereich, z. B. bei der Kraftfahrzeugherstellung

und -reparatur, im Stahl-, Metall-, Maschinen- und Apparatebau.

Typische SchweiBdaten

Drahtelektrode: gangige @ 0,8-1,0-1,2—-1,6 mm

Drahtférdergeschwindigkeit bis 15 m/min

SchweiBstromstarke: bis 460 A bei Drahtelektrodendurchmesser
1,6 mm, Gleichstrom oder Wechselstrom

Abschmelzleistung: bis 7 kg/h
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Lichtbogenhandschwei3en

(D Netzanschluss (@ SchweiBstromriickleitung
(@ SchweiBstromquelle (®) Stabelektrodenhalter
(® SchweiBstromzuleitung  (6) Umhiilite Stabelektrode

Kurzbeschreibung

Die Warmequelle ist ein Lichtbogen, der zwischen einer umhdllten
Stabelektrode (Schweil3zusatz) und dem Werkstick brennt.

Der Lichtbogen schmilzt den Grundwerkstoff auf (bei Temperaturen tber
5000 °C). Gleichzeitig schmelzen der Kernstab (haufig unlegierter Stahl)
und die Umhullung der Stabelektrode tropfenférmig ab.

Die Umhillung besteht aus mineralischen Stoffen und/oder Zellulose.
Sie hat die Aufgabe, die Leitfahigkeit der Lichtbogenstrecke zu
verbessern, durch Bildung von Gasen und Schlacke das Schweif3bad
vor Luftzutritt zu schitzen und die erforderlichen Legierungselemente in
das SchweifBbad einzubringen. Die Art der Umhullungsstoffe hat auch
Einfluss auf das Schweil3verhalten im Hinblick auf Schwei3stromart,
Tropfengré3e, SchweiBbadviskositat, Schweil3position und
Schlackenentfernbarkeit. Die Stabelektrodenumhillung wird je nach
Schweif3aufgabe ausgewahlt.

Anwendungsbereiche

Unlegierte und legierte Stahle, Bleche, Profile und Rohre; Werkstlickdicke
ab 3 mm in allen Positionen, auch unter Baustellenbedingungen;

im Metall-, Rohrleitungs-, Behalter- und Maschinenbau

sowie in Schlossereien.

Typische Schwei3daten

Stabelektroden: 020-25-32-4,0-5,0mm

Lange 250 bis 450 mm

SchweiBstrom: Stromstarke nach Angaben

des Herstellers

Abschmelzleistung: bis 3,5 kg/h

(@ Werkstiickklemme
Werkstick
(@ Lichtbogen

Wolfram-Inertgasschweif3en

(1) Netzanschluss

(® Schutzgasschlauch
® SchweiBBstromquelle

(@ Schutzgasflasche mit Druckminderer ~ (6) SchweiBstromriickleitung
(@ SchweiBbrenner
Wolframelektrode

Kurzbeschreibung

Die Warmequelle ist ein Lichtbogen. Er brennt zwischen einer nicht ab-
schmelzenden Wolframelektrode — die im Schwei3brenner eingespannt
ist — und dem Werkstuck. Der Zusatzwerkstoff wird beim manuellen
Schweif3en von Hand in den Lichtbogen gefuhrt und dort abgeschmol-
zen. Das aus dem Schweif3brenner strdmende inerte Schutzgas
(bestehend aus Edelgasen wie Argon oder Helium) schitzt die glihende
Wolframelektrode, das Schweibad und die angrenzenden Werkstoff-
bereiche vor Lufteinwirkung. Die thermische Belastbarkeit der Wolfram-
elektrode ist begrenzt. Aus diesem Grund lassen sich mit diesem
SchweiBBprozess keine groBen Abschmelzleistungen erzielen.

Anwendungsbereiche

Unlegierte und legierte Stahle, Aluminium, Kupfer, Titan, Nickelwerkstoffe
und andere Nichteisenmetalle; in allen Positionen anwendbar;

an Bauteilen mit Dicken zwischen 0,5 und 5 mm (bei dickeren Werk-
stucken werden nur die Wurzellagen mit diesem Verfahren ausgefuhrt);
Einsatz in Luft- und Raumfahrtechnik, in Feinwerktechnik, Apparate- und
Kesselbau sowie in Anlagen fur den Lebensmittelsektor. Durch Seiten-
wind wird die Schutzgasabdeckung gestort, deshalb ist das Schwei3en
unter Baustellenbedingungen nicht durchfihrbar.

Typische Schweif3daten

SchweiBstrom: Gleichstrom bei Stahl, Kupfer, Titan und Nickel
Wechselstrom bei Aluminium

Stromstarke bis 250 A bei einem
Elektrodendurchmesser von 4 mm

Schutzgasmenge: 10 bis 15 I/min

Abschmelzleistung: bis 0,5 kg/h

(5 SchweiBstromleitung/Schutzgaszufuhr (9) Werkstlickklemme

Werkstiick
(D Lichtbogen
(2 SchweiBstab
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